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چكيده
توالی رسوبی کرتاسه زیرین در جنوب‌باختر اردستان در منطقه فسخود، از قدیم به جدید شامل توالی  آواری-کربناته )Kc(، کربناته )Kl(، شیلی و مارنی )Km( و آهک ماسه ای 
و ماسه سنگی )Kls( می باشد. واحد Kls به عنوان واحد در برگیرنده کانسار، خود شامل چهار عضو است که کانه زایی کانسار یزدان در واحد ماسه سنگی عضو سوم به‌صورت 
این کانسار نشان می دهد که عبارتند از، رخساره  با منطقه بندی عنصری را در  بافت، وجود سه رخساره کانسنگی همراه  افق چینه سان رخ داده است. مطالعات ساخت و  یک 
رگه-رگچه ای، رخساره کانسنگ توده ای و رخساره کانسنگ لایه ای که از سولفیدهای لامینه جانشینی و نواری همروند با لایه بندی سنگ میزبان تشکیل شده است. مطالعات 
میان بارهای سیال و اندازه گیری دما و شوری آنها بر روی کانی های اسفالریت، باریت و کوارتز در هر سه رخساره کانسنگی به‌صورت جداگانه نشان‌دهنده دمای همگن شدن بین 
255-136 درجه سانتی گراد با میانگین دمایی 189 درجه سانتی گراد می باشد. همچنین، میزان شوری آنها بین 14/6-6  درصد وزنی نمک طعام )به طور میانگین 9/5 درصد وزنی 
نمک طعام( محاسبه گردیده است. مطالعات زمین شناسی، سنگ میزبان، ساخت و بافت، وجود رخساره های سه گانه کانسنگی همراه با منطقه بندی عنصری و همچنین مطالعات 

میانبارهای سیال نشان از بیشترین شباهت کانسار سرب-روی و باریت یزدان با کانسارهای سرب-روی Sedex دارد.

کلیدواژه ها: کانسار سرب-روی و باریت، رخساره های کانسنگی، Sedex-Type، یزدان، اردستان.
 E-mail: rastad@modares.ac.ir                                                                                                                                                                               ابراهیم راستاد *نویسنده مسئول: 

خاوری و ˝52  ´14  °33 تا ˝4  ´15  °33 عرض شمالی در واحدهای آواری-کربناته 
 کرتاسه زیرین تشکیل گردیده است )شکل 2(. در این پژوهش ضمن معرفی کانسار 
سدکس نوع  کانسارهای  از  نمونه ای  عنوان  به  یزدان  باریت  و   سرب-روی 

)Sedex-Type(، ویژگی های رخساره های کانسنگی، مشخصه های زمین شیمیایی آنها، 

ژئومتری، ساخت و بافت، ویژگی های سیال کانه دار )دما و شوری( و همچنین چگونگی 
تشکیل کانسار مورد برسی قرار گرفته است. انتظار می رود با توجه به گسترش توالی 
رسوبی کرتاسه زیرین در این حوضه، مطالعه کانسار سرب-روی و باریت یزدان در 
باختر پهنه ساختاری ایران مرکزی بتواند الگوی مناسبی جهت اکتشاف ذخایر مشابه در 

این منطقه و مناطقی با زمین شناسی مشابه در دیگر نقاط ایران ارائه نماید.
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1- پيش نوشتار
و  کربناته  سنگ های  از  گسترده ای  طیف  رسوبی  میزبان  با  کانسارهای سرب-روی 
از  که   )Wilkinson, 2014; Leach et al., 2010( سیلیسی آواری را شامل می شوند
این میان، کانسارهای سرب و روی با میزبان سیلیسی آواری )Sedex-Type( در طیف 
تشکیل  ماسه سنگ ها  و  توربیدایت ها  سیلت‌سنگ،  شیل،  شامل  سنگ ها  از  وسیعی 
می شوند )Goodfellow and Lydon, 2007(. در ایران نیز با توجه به حضور گسترده 
سرزمین های آواری و کربناتی، انواع مختلفی از ذخایر سرب و روی با میزبان رسوبی 
حاشیه  در  یزدان  باریت  و  سرب-روی  کانسار  میان،  این  در  که  می باشیم  شاهد  را 
باختری پهنه ساختاری ایران مرکزی )شکل 1- الف( در 50 کیلومتری جنوب‌باختری 
°52 طول    1´   4˝ تا   52°   1´   26˝ با مختصات جغرافیایی  اردستان )شکل 1- ب(، 

DOI: 10.22071/GSJ.2019.185708.1654

نقشه  روی  بر  یزدان  کانسار  موقعیت  الف(   -1 شکل 
پهنه   -Al  .)1383 )آقانباتی،  ایران  ساختاری  پهنه های 
زمین شناسی  و  ساختاری  پهنه   -CIGS البرز،  ساختاری 
ایران، شرق  ساختاری  پهنه   -E مرکزی،   ایران 

ساختاری  پهنه   -KT کپه داغ،  ساختاری  پهنه   -K 

 خزر-تالش، L- بلوک لوت، M- پهنه ساختاری مکران،
بادام،  پشت  بلوک   -PB افیولیتی،  کمربندهای   -Oph

SSZ- پهنه ساختاری سنندج-سیرجان، SZ- پهنه سبزوار، 

ترشیری،  ماگمایی  های  سنگ   -TM طبس،  بلوک   -T

UDMA- کمان ماگمایی ارومیه-دختر، Y- بلوک یزد، 

نقشه  ب(  زاگرس؛  ساختاری  پهنه   -Za زابل،  ناحیه   -Z

راه های دسترسی به کانسار یزدان.
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 2- روش پژوهش
میزبان  سنگ  ویژگی های  بررسی  زمین شناسی،  نقشه  تهیه  جهت  پژوهش  این  در 
کانه زائی و تعیین جایگاه افق  کانه زائی، 4 مقطع زمین شناسی عمود بر روند لایه بندی 
توالی رسوبی از کمرپایین افق کانه دار تا کمربالای افق کانه دار و همچنین پیمایش های 
پیمایش ها،  این  با  همراه  است.  پذیرفته  کانه زایی صورت  روند  و  در طول  گسترده 
و کمربالای  کانه زائی  میزبان  افق  توالی کمرپایین،  از سنگ های  نمونه   60 از  بیش 
افق  معدنی برداشت گردیده است. از این تعداد، 22 نمونه از 9 ایستگاه از پیش تعیین 
از رخساره های کانسنگی   ICP-MS نمونه  به منظور مطالعات زمین شیمیایی )4  شده 
و 5 نمونه ICP-OES نمونه از توالی های کمربالا و کمرپایین افق میزبان کانه زائی(، 
بررسی های  منظور  به  نازک-صیقلی  و  نازک  مقاطع  تهیه  جهت  نمونه   25 تعداد 
سنگ شناسی، دگرسانی و کانی شناسی، تعداد 5 نمونه جهت تهیه مقاطع دوبر صیقل 
به منظور مطالعه میانبارهای سیال و تعداد 3 نمونه جهت آنالیز XRD به منظور شناسایی 
برداشت  نمونه های  ادامه،  در  است.  انتخاب گردیده  و کربناتی  اکسیدی  کانی های 
شده برای مطالعات زمین شیمیایی، پس از آماده سازی و خردایش در آزمایشگاه های 
به مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی  بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 
مطالعه  و  تهیه  انجام شده شامل  و آزمایش های  مطالعات  ارسال گردید. سایر  ايران 

و  دما  اندازی گیری  و  صیقل  دوبر  مقاطع  مطالعه  نازک-صیقلی،  و  نازک  مقاطع 
شوری  میانبارهای سیال و همچنین آنالیز XRD در آزمایشگاه های بخش زمین شناسی 

دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید.
 

3- جایگاه ژئودینامیکی
در   )1383 )آقانباتی،  ایران  زمین شناسی  تقسیم بندی های  لحاظ  به  یزدان  کانسار 
ایران مرکزی قرار دارد )شکل 1- الف(. همسانی رويدادهای  باختر پهنه ساختاری 
پهنه  نشانگر آن است که  زمین ساختی و همچنین وجود داده های ديرينه مغناطیسی 
ساختاری ايران مرکزی و پهنه ساختاری زاگرس از زمان پرکامبرين پسین تا پرمین 
سکويی يگانه بوده اند )Madanipour et al., 2018(، ولی از اواخر پالئوزوئیک، در 
جدا  يکديگر  از  صفحه  دو  اين  پیشین،  سیمرين  زمین ساختی  حرکات  تکوين  پی 
صفحة  از  بیش  سرعتی  با  جدايش،  از  پس  مرکزی  ايران  ساختاری  پهنه  شده اند. 
زاگرس به سوی شمال خاوری حرکت کرده و پس از برخورد با ابرقارة اوراسیا و 
 بسته شدن اقیانوس تتیس کهن در ترياس پسین، بخشی از صفحة اوراسیا شده است

)Wilmsen et al., 2009(. در اواخر پالئوزوئیک و در طی مزوزوئیک، ايران مرکزی 

جوان،  تتیس  بسته‌شدن  دنبال  به  پسین  کرتاسة  از  ولی  بوده  کششی  رژيم های  زير 
این پهنه ساختاری میان دو کمربند زاگرس و کپه داغ به تله افتاده و از آن زمان به 
توالی های   .)Madanipour et al., 2018( بعد، زير رژيم فشارشی قرار گرفت است 
رسوبی کرتاسه زیرین در پهنه ساختاری ایران مرکزی در یک حوضه کششی تشکیل 
این حوضه،  در  بزرگ  عملکرد گسل های  نتیجه  در  و   )1386 )خسروتهرانی،  شده 
این زمان تشکیل گردیده است  متعددی در  حوضه های رسوبی هورست و گرابنی 
)Berberian and King, 1981( که از شواهد آن در منطقه مورد مطالعه می توان به 

تغییر شدید رخساره های سنگی در مسافت جغرافیایی کم، تغییرات شدید در ضخامت 
رسوبات و فوناهای زیستی در منطقه جنوب باختر اردستان و شمال خاور  اصفهان 

)صفری، 1374؛ کیمیاگری، 1374( اشاره کرد.
 

4- زمین شناسی کانسار
 توالی رسوبی کرتاسه زیرین در منطقه مورد مطالعه از لحاظ جایگاه چینه ای و سن 
نسبی سنگ ها به چهار واحد قابل تفکیک می باشند )شکل‎های 2- الف و ب( که در 
این میان، کانسار یزدان در چهارمین واحد رسوبی کرتاسه زیرین تشکیل گردیده است 
)شکل‎های 2- پ و ت(. اولین واحد این مجموعه )Kc(، شامل توالی هائی از گنگلومرا، 
ماسه سنگ و دولومیت ماسه ای می باشد که به‌طور ناپیوسته بر روی توالی های آواری 
کرتاسه  توالی   رسوبگذاری  شروع  نشان‌دهنده  و  گرفته اند  قرار  ژوراسیک  سن  به 
.)Mannani and Yazdi, 2009( است  ژرفا  کم  ساحلی  محیط  یک  در   زیرین 

و  متوسط‌لایه  تا  نازک  ماسه ای، آهک های  شامل سنگ آهک   )Kl( واحد  دومین 
این  در   .)1378 همکاران،  و  )رادفر  می باشد  اربیتولین-دار  ضخیم‌لایه  آهک های 
واحد، نسبت ترکیبات آواری به ترکیبات کربناتی کاهش یافته و سنگ های کربناتی 
چیره هستند. انتقال از بخش زیرین به این واحد به صورت پیوسته بوده و با افزایش 
سنگ های کربناتی به بخش بالایی توالی مشخص می شود. این تغییر سنگ شناسی و 
کانی شناسی نشان از افزایش ژرفا در اثر فرونشست حوضه شمال اصفهان دارد سومین 
واحد )Km(، متشکل از شیل، مارن، سیلت-سنگ با میان لایه هایی از آهک ماسه ای 
می باشد )رادفر و همکاران، 1378(. واحد چهارم توالی رسوبی کرتاسه زیرین، واحد 
)Kls( می باشد که با مرز تدریجی به روی واحد )Km( قرار گرفته است. شروع این 

با  پیوسته  انتقال  از  نشان  که  بوده  10  متر  ضخامت  به  سیلتی  میان لایه های  با  واحد 
بخش زیرین است. رخساره های سنگی  واحد )Kls( در کانسار یزدان را می توان به 4 
عضو تقسیم کرد )شکل 2- ت(. اولین عضو این واحد سنگی شامل رسوبات آهکی 
درشت‌بلور با میان لایه های سیلتی در کمرپایین کانه زائی می باشد )شکل 3(. دومین 
عضو این واحد، رسوبات آهک ماسه ای درشت‌بلور همراه با قطعات تخریبی کوارتز 

شکل 2- الف( نقشه زمین شناسی کانسار یزدان؛ ب( مقطع زمین شناسی شمال باختری-جنوب 
منطقه مورد مطالعه؛ یزدان؛ پ( ستون چینه شنایی عمومی کرتاسه زیرین در   خاوری کانسار 

 ت( ستون چینه شناسی کانسار یزدان )واحدهای سنگی نقشه و مقطع زمین شناسی با عنوان عضو 
 یک تا چهار معرفی شده اند که در ستون چینه شناسی )شکل ت( هر یک توصیف گردیده است(.
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)کمتر از 25 درصد( تا ماسه سنگ آهکی می باشد که بخش کوچکی از کانه زائی به 
صورت رگه-رگچه ای در بخش بالایی این عضو سنگی جای دارد )شکل 3(. سومین 
با ضخامت  ماسه سنگ ساب لیت-آرنایتی  میزبان اصلی کانه زائی می باشد،  عضو که 
متغیر 18-5 متر می باشد )به سمت شمال خاوری ضخامت افق میزبان کانه‌دار کاهش 
میی ابد( که سطح هوازده سرخ تا سیاه رنگ آن در صحرا از شاخصه های شناسایی 
آن می باشد )شکل 3(. چهارمین عضو، آهک ماسه ای درشت‌بلور با قطعات تخریبی 
کوارتز )حدود 10 درصد( است )شکل 3(. رخساره هاي سنگي يك واحد رسوبي، 

نمايش دهندة ويژگي هاي محيط تشيكل آن می باشد به طوري که بر مبنای جنس و 
بافت و ساخت رسوبات می توان محيط رسوبگذاري آن را مطالعه و تفسير نمود )حرمی 
و محبوبی، 1382(. بر این مبنا و با توجه به این که ذرات اصلی تشکیل دهنده رخساره 
رسوبی ماسه سنگی میزبان افق معدنی در منطقه مورد مطالعات را قطعات آواری کوارتز 
دانه ريز تا دانه متوسط با جورشدگي در حد متوسط تا خوب تشکیل داده اند و از نظر 
بافتي، بالغ )Mature( بوده و همچنین از نفوذپذیری و تخلخل بالایی برخوردار می باشد، 

به نظر میرسد این توالی رسوبی در بخش لاگون نزدیک به ساحل تشکیل شده است.

شکل 3- الف( نمایی از عضوهای واحد Kls و ژئومتری صحفه ای شکل افق ماده معدنی در عضو سوم واحد Kls که همراه با سنگ میزبان خود 
چین خورده است )دید به سمت شمال شرق(. حروف B ، A و C به ترتیب محل مقاطع زمین شناسی را نشان می دهند؛ ب( ستون چینه ای مقاطع 

زمین شناسی A, B, C  همراه با جایگاه افق معدنی در این توالی ها. محل مقاطع در شکل الف مشخص شده است.

5-  دگرسانی و رخساره های کانسنگی سولفیدی
مطالعه نمونه های برداشت‌شده از مقاطع زمین شناسی عمود بر روند لایه بندی و افق 
معدنی )شکل 3(، داده های فراوانی از شدت و گسترش دگرسانی، کانه زائی و انواع 
است.  داده  قرار  اختیار  در  عنصری  منطقه بندی  و  سولفیدی  کانسنگ  رخساره های 
سولفیدی  کانه زایی  با  همراه  سیلیسی  و  دولومیتی  دگرسانی های  شاهد  مبنا،  این  بر 
به صورت رگه-رگچه ای، توده ای و لایه ای در قسمت جنوب باختری کانسار یزدان 
به سمت خاور کانسار، ضمن کاهش  الف، ب و پ( که  می باشیم )شکل‎های 4- 
می شوند  مشاهده  میزبان  سنگ  لایه بندی  با  همروند  و  چینه سان  شکل  به  ستبرا، 

)شکل‎های 4- ت و ث(.

بخش در  را  گسترش  و  شدت  بیشترین  دولومیتی  و  سیلیسی  دگرسانی‌های        
رگه-رگچه ای )شکل 4- الف( و کمترین شدت را در بخش لایه ای-نواری از خود 
جانشینی  به صورت  یزدان  کانسار  در  سیلیسی شدن  ث(.   -4 )شکل  می دهند  نشان 
)شکل‎های  سنگ میزبان  دیاژنتیکی  دولومیت های  جای  به  درشت‌بلور  کوارتزهای 
گردیده اند تشکیل  سولفیدی  کانه زایی  اصلی  فاز  همراه  به  و  ب(  و  الف   -5 

مشاهده  قابل  مطالعه  مورد  منطقه  در  صورت  دو  به  دولومیتی شدن  پ(.   -5 )شکل 
می باشد: الف( دولومیت دیاژنتیکی که در طی دیاژنز رسوبات آهکی تشکیل شده 
و  ریزبلور  به دولومیت های  اولیه  میکرایت های آهک های  فرایند،  این  است که در 
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در  نفوذپذیری  و  تخلخل  افزایش  و سبب  الف(  تبدیل شده اند )شکل 5-  بی شکل 
کانه دار  سیال های  جریان  ادامه  برای  را  خوبی  بستر  و  شده  کانه زایی  میزبان  سنگ 
گرمابی  دولومیت های  یا  کانه زایی  با  مرتبط  دولومیت های  ب(  است.  کرده  فراهم 
و خود  بلورهای درشت تر  اندازه  و  هستند  کانه دار گرم  سیال های  تأثیر  که حاصل 
شکلتری دارند )شکل 5- پ(. دولومیتی شدن گرمابی معمولاً در ژرفای کم و توسط 
 .)Kelley et al., 2004a( سیال های با دما و فشار بیشتر از سنگ میزبان تشکیل می شوند 
محض  به  می توانند  باشند،  منیزیم  عنصر  دارای  اگر  ژرف  گرم  گرمابی  های  سیال 
کنند  نهشته  و  ایجاد  دولومیت  سردتر  و  بخش های کم ژرفاتر  در  به آهک ها  ورود 
)Kelley et al., 2004b(. اگر این سیال ها دارای عناصر فلزات پایه باشند، می توانند 

Lee and Wilkinson, 2002;( کنند  ایجاد  کربناته  میزبان  با  کانه زایی   سامانه 
کانه زايی  ارتباط  به  توجه  با   .)Wilkinson et al., 2003; Kelley et al., 2004b

سولفیدی با سنگ میزبان کانه زائی، ساخت و بافت و دوری و نزديکی آنها نسبت به 
زون رگه-رگچه ای، می توان سه نوع رخساره کانسنگی سولفیدی در کانسار یزدان 
از يکديگر تفکیک نمود. رخساره های کانسنگی سه گانه در کانسار یزدان عبارتند 
از: الف( رخساره رگه – رگچه ای )Stringer facies(، ب( رخساره کانسنگ توده اي 

.)Bedded ore facies( رخساره کانسنگ لايه اي )و پ )Massive ore facies(

به صورت  یزدان  کانسار  باختری  بخش  در  رگه-رگچه ای  کانسنگ  رخساره  الف( 
لایه بندی  که  می شود  دیده  باریتی-سولفیدی  نامنظم  رگه-رگچه های  از  شبکه اي 
سنگ ميزبان را در جهات مختلف قطع کرده اند )شکل 4- الف( از لحاظ موقعیت 
مکانی، این رخساره کانسنگی با گسترش محدود در زیر رخساره کانسنگ توده اي 
قرار داشته و رخساره کانسنگی توده ای را تغذيه می کند )شکل 4- ب(. عمده ترین 
رگه-رگچه ای،  بافت  از  عبارت  رخساره  این  در  مشاهده شده  بافت های  و  ساخت 
جانشینی و برشی. بافت رگه-رگچه اي مهم ترین بافت مشاهده شده در این رخساره 
.)Goodfellow and Lydon, 2007( می باشد که مشخصه رخساره تغذیه کننده است 

آهکی  ماسه  تا  ماسه سنگی  واحدهای  در  نامنظم  به صورت  رگه-رگچه ها  این 
 مشاهده می شوند و بخشی از ذخیره این کانسار را تشکیل می دهند )شکل 3- الف(.

قطعات  آن  در  و  دارد  رگه-رگچه اي  بافت  به  نسبت  برشی گسترش کمتري  بافت 
سنگ میزبان در زمینه اي از سولفید و باریت مشاهده می شود )شکل 4- ب(. بافت 
جانشینی به صورت جانشینی گالن به جای سیمان دولومیتی، پیریت، کالکوپیریت و 
باریت مشاهده می شود )شکل 5- پ(، همچنین، در این رخساره جانشینی اسفالریت 

به جای گالن به وضوح قابل مشاهده است )شکل‎های 5- ت، ث و ج(.
ب( رخساره کانسنگ توده ای در سمت باختری کانسار و در بالاي زون تغذیه کننده 
قرار دارد )شکل 4- پ(. این رخساره، بخش ستبر و عيار بالاي )ستبرای 7 متر و با 
در  رخساره،  این  مي دهد.  تشکيل  را  کانسار  کانسنگ(  درصد   80 به  نزدیک  عیار 
نزدیکی زون تغذیه کننده ترکیبی از بافت توده ای، جانشینی و برشی داشته و با فاصله 
گرفتن از این بخش، رخساره کانسنگ توده ای، ماهيت چينه کران به خود می گیرد 
بافت  رخساره،  این  در  معدنی  ماده  اصلی  بافت  و  ساخت  5- ب، پ(.  )شکل‎های 
باریت های  از  زمینه ای  در  بلور  به صورت سولفیدهای درشت  می باشد که  توده اي 

توده ای دیده می شوند )شکل‎های 4- ب و 5- چ(.
پ( رخساره کانسنگ لایه ای همروند با لایه‌بندی )چینه سان( بوده و از بخش توده اي به 
سمت خاور كانسار، داراي گسترش است )شکل‎های 3 و 4- ت(. این رخساره دارای 
طول بسیار بیشتری نسبت به ستبراي آن است به طوری که طول آن نزدیک به 500 متر 
و ستبراي آن بین 1-8 متر می باشد )شکل 3- ب(. این رخساره شامل تناوبي از لایه هاي 
و نوارهای متعدد سولفيدي-باریتی می باشد که توسط لایه های از جنس سنگ ميزبان و 
باریت از هم جدا شده اند )شکل‎های 4- پ، ت و ث(. ستبراي اين رخساره کانسنگی به 
سمت خاور کاهش میی ابد. این کاهش ستبرا در کانسنگ لایه ای به دلیل کاهش میزان 
به‌صورت  غالباً  و سولفيدها   )Large et al., 2007( ترکیبات گرمابي سولفیدی است 

نواری-جانشینی و دانه‌پراكنده تشكیل شده اند )شکل‎های 4- ث و 5- ح و خ(.

قطع کننده  و  متراکم  شبکه ای  شکل  به  رگه-رگچه ای  کانسنگ  رخساره   الف(   -4 شکل 
بلور(؛  درشت  سولفید  و  )باریت  توده ای  کانسنگ  رخساره  ب(  میزبان؛  سنگ   لایه بندی 
سولفیدی  کانی های  شامل   2 شماره  تونل  ابتدای  بخش  )در  لایه ای  کانسنگ  رخساره  پ( 
 )غالبا گالن( کانی های ثانویه روی )همی مورفیت و اسمیت زونیت( و هیدرواکسیدهای آهن؛ 
ت( رخساره کانسنگ لایه ای باریت )در بخش انتهای تونل شماره 2 که همراه با سنگ میزبان 
خود چین خورده است؛ ث( نمونه دستی از رخساره کانسنگ لایه ای و نواری باریت همراه 
با کانی های سولفدی دانه ریز و دانه پراکنده در بخش دور از کانسنگ توده ای )Ba: باریت 

و Gn: گالن(.

 6- توالی پاراژنتیک و مراحل کانه زایی
 بر اساس مطالعات رخنمون های صحرایی، نمونه های دستی، مشاهدات میکروسکوپی، 
ساخت و بافت های کانسنگی و روابط جانشینی بین کانی ها می توان نسل های مختلف 
پیریت، گالن  باریت،  اساس، کانی های  این  بر  نمود.  تفکیک  از یکدیگر  را  کانیایی 
و اسفالریت موجود در کانسار یزدان در دو مرحله و یا دو نسل تشکیل گردیده اند. 
رخساره  در  دانه پراکنده  به صورت  و  بوده  ریزبلور  همگی   ،)I( اول  نسل  کانی های 
کانسنگ لایه ای قابل مشاهده هستند در حالی که کانی های نسل دوم )II(، دانه درشت 
بوده و در رخساره کانسنگ رگه-رگچه ای و توده ای به صورت برشی، جانشینی و 
توده ای دیده می شوند. کانه زایی در کانسار یزدان می توان به سه مرحله شامل: کانه زایی 
مرحله 1، کانه زایی مرحله 2 و مرحله پس از کانه زایی )سوپرژن( تقسیم نمود )شکل 6(.

گالن،  کانی های  دیاژنز،  آغاز  و  رسوب‌گذاری  شروع  با  یک:  مرحله  کانه زایی   )1

زمینه  در  دانه پراکنده  و  بلور  ریز  صورت  به  اول  نسل  باریت  و  اسفالریت  پیریت، 
به ذکر  و خ(. لازم  تشکیل شده اند )شکل‎های 5- ح  میزبان  آواری سنگ  قطعات 
است دولومیت های ریزبلور و بی شکل نسل اول )دولومیت های دیاژنتیک( در همین 

مرحله تشکیل گردیده اند.


